Firma Jassund Maskinstasjon AS Pravepunkt:
Adresse-sted  J Maskin as Dybde: Kornfordelingsdiagram

J Maskin AS
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passert vekt 0 40 80 195 652 838 932 1064 1316 1680 2002
Dyp D10 Dso D60 S0 [Merknader
0,253 3 6,050 23,913 Dato: 01.02.2021
Sign:

I<a3mmo_om_ og ><_snm_&wamm<3m:m




Infiltrasjonsdiagram
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Gustafson's metode - Kun veiledende og kan ikke brukes direkte uten en totalvurdering
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